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Prĺloha k rozhodnutiu č. 444/9247/2021/1 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-320 zo dňa 08.07.2021.
Príloha j e neoddeliteľnou súčasťou

uvedeného osvedčenia

Rozsah akreditácie

Názov akreditovaného subjektu:  BetónRacio, s.r.o.
Skladová 2, 917 01  Tmava
Skúšobné laboratórium
Pracovisko Tmava, Skladová 2, 917 00  Tmava,
Pracovisko Lietavská Lúčka,  Žilinská cesta 49/25, 01311   Lietavská Lúčka,
Pracovisko Velký Šariš, Železničná 9, 082 21   Velký Šariš

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.
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1.1

Kamenivoasypanémateriály

Zmitosť a obsahjemnýchzŕn meranie hmotnostimeranierozmerov
STN EN 933-1 Pracovisko: TT, VŠ

1.2

Odolnosť protizmrazovaniuarozmrazovaniu teplotné namáhaniemeraniehmotnosti
STN EN 1367-1 Pracovisko: TT

1.3 Vlhkosť meranie hmotnosti STN EN 1097-5 Pracovisko: TT, VŠ

2.1

Cement
Pevnosť v tlaku meranie silymeranierozmerov

STN EN 196-1 Pracovisko: TT

2.2
Pevnosť v ťahu priohybe meranie silymeranierozmerov

STN EN 196-1 Pracovisko: TT

3.1

Betón

Konzistenciačerstvéhobetónusadnutím
meranie rozmerov STN EN 12350-2

Pracovisko: TT, LL, VŠSkúškysavykonávajú

3.2
Konzistenciačerstvéhobetónu

meranie rozmerov STN EN 12350-5
rozliatím v laboratóriu aj in situ

3.3
Obsah vzduchuvčerstvombetóne distribúcia tlakov STN EN 12350-7

3.4
Pevnosť v tlakuzatvrdnutéhobetónu meranie silymeranierozmerov

STN EN 12390-3 Pracovisko: TT, LL, VŠ

3.5

Pevnosť v tlakuzatvrdnutéhobetónunazlomkochhranolov meranie silymeranierozmerov
STN 731317 Pracovisko: TT, VŠ

3.6
Pevnosť v ťahu priohybezatvrdnutéhobetónu meranie silymeranierozmerov STN EN 12390-5 Pracovisko: TT, VŠ

3.7

Pevnosť v priečnomťahuzatvrdnutéhobetónu meranie silymeranierozmerov STN EN 12390-6 Pracovisko: TT

3.8
Objemová hmotnosťzatvrdnutéhobetónu meranie hmotnostimeranierozmerov STN EN 12390-7 Pracovisko: TT, LL, VŠ

3.9
Hĺbka presiaknutiatlakovouvodou meranie rozmerov STN EN 12390-8
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3.10

Odolnosť povrchucementovéhobetónuprotipôsobeniuvodyachemickýchrozmrazovací-chlátok teplotné namáhaniechemickénamáhaniemeraniehmotnostimeranierozmerov

STN 73  1326 Pracov
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Prĺloha k rozhodnutiu č. 444/9247/2021/1 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-320 zo dňa 08.07.2021.

Príloha j e neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia

Objekt skú
gHiňEEpg

Zavedená metóda
SZodry" et ost, / 'Íŕ učel

me€ľe
nalFt/

3.11

Betón
Mazuvzdomosť

teplotné namáhaniemeraniesilymeranierozmerov
STN 73  1322 Pracovisko: TT

3.12 Nasiakavosť meranie hmotnosti STN 731316 Pracovisko: TT, VŠ

4
Nestmelenéahydraulickystmelenézmesi

Pevnosť v tlaku meranie silymeranierozmerov
STN EN 13286-41 Pracovisko: TT, LL, VŠ

5.1 Popolčekaprímesi dobetónu
Index aktivity meranie sily

STN EN 196-1 Pracovisko: TT
(pevnosť v tlaku) meranie rozmerov

5.2 Jemnosť meranie rozmerovmeraniehmotnosti
STN EN 451 -2 Pracovisko: TT

6
Prĺsady dobetónu

Obsah sušiny meranie hmotnosti STN EN 480-8(SP/T/02) Pracovisko: TT

7 Murovacie prvky Pevnosť v tlaku meranie silymeranierozmerov
STN EN 772-1 Pracovisko: TT

8.1

Betónové

Pevnosť v priečnomťahudlažbovýchtvaroviek meranie sily STN EN 1338, Pracovisko: TT
meranie rozmerov príloha F

8.2
Pevnosť v  ťahu pri meranie sily STN EN 1339, Pracovisko: TT

dlažbovétvarovky, ohybe dlaždĺc meranie rozmerov prĺloha F

8.3
Pevnosť v  ťahu pri meranie sily STN EN 1340, Pracovisko: TTdlaždice,obrubníky a inébetónové ohybe obrubníkov meranie rozmerov príloha F

8.4
Odolnosť proti teplotné namáhanie

STN EN 1338,prilohaD

Pracovisko: TT
výrobky chemické namáhanie STN EN 1339,Zmrazovanluarozmrazovaniu meranie hmotnosti príloha D

meranie rozmerov STN EN 1340,prílohaD

Vysvetlivky:
Pracoviská: TT = Tmava,  LL = Lietavská Lúčka,  VŠ = Velký Šariš

Odber vzoriek
e e a

É
}N ? Ostatne
É•É Pred/tmet, VlastŽnOst

Miestoodberu Druh /Prímäp  ` Označenie špeciflkácie

1 Čerstvý betón

Skúškybetónu -
miešačka, manuálny odber STN EN 12350-1

Pracovisko: TT, LL, VŠ

položky č.3.1-3.12 domiešavač, stavba v laboratóriu aj in situ

Vysvetlivky:
Pracoviská: TT = Tmava,  LL = Lietavská Lúčka,  VŠ = Vel'ký Šariš
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